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RELATORIO: SONDAGEM A PERCUSSAO

LOCAL: JAQUEIRA - PRESIDENTE KENNEDY/ES

Praia de Maroba, 17 de maio de 2018
A

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy /ES
Prezados senhores:

Atendendo solicitacio de V.Sas., estamos apresentando os resultados das
sondagens a percussio de simples reconhecimento. Neste relatorio sao
apresentados os resultados através de segdes geologicas-geotécnicas, indicando
as caracteristicas dos solos perfurados e as posigoes dos niveis de agua
encontrados nos 7 pontos de sondagem a percussao, totalizando 143,00 metros
de perfuragao. '

Sem mais para 0 momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas.,
para os esclarecimentos que se fagam necessérios e subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Ty
Iryss6n Ewerton Moreira Jordao
Socio gerente Glybber Ghiotto Lima de Menezes
Engenheiro Civil
CREA ES 36543/D
1 . \;.j
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CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ENDERECO

RUA ATILA VIVACQUA, N° 79 - CENTRO - PRESIDENTE
KENNEDY/ES - CEP: 29.350-000

INSCRICAO CNPJ

27.165.703/0001-26

CONTRATADO
JORDAO CONSTRUCOES LTDA - EPP
ENDERECO

RUA PASTOR RAMOS AGUM, S/N - PRAIA DE MAROBA -
PRESIDENTE KENNEDY/ES - CEP: 29.350-000
INSCRICAO CNPJ

35.981.133/0001-70

OBRA
CRECHE DE JAQUEIRA - PRESIDENTE KENNEDY/ES

r Ghiotto Lima de Menezes
Engenheiro Civil
CREA ES 36543/D

RUA PASTOR RAMOS AGUM - PRAIA DE MAROBA - PRESIDENTE KENNEDY/ES =
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1- APRESENTACAO

O presente relatério faz parte das atividades de sondagem de simples
reconhecimento em SPT a pedido da solicitante Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy. Os métodos de sondagem e do ensaio SPT foram
conduzidos com base nos procedimentos encontrados na NBR 6484/fev2001 -
Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio. Esta
contratacao foi realizada através da Concorréncia Pdablica n® 009/2017 e
Contrato n°® 0083/2018.

Gleybber Ghiotto Lima de Menézes

Engenheiro Civil
CREA ES 36543/0

RUA PASTOR RAMOS AGUM - PRAIA DE MAROBA - PRESIDENTE KENNEDY/ES
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2 - METODOS UTILIZADOS

Os procedimentos adotados durante a realizacao dos servigos seguiram o
método de ensaio NBR 6484/fev2001 - Solo - Sondagem de simples reconhecimento
com SPT - Método de ensaio.

3 - SONDAGEM A PERCUSSAO

3.1 EQUIPAMENTOS

Os equipamentos usados foram os seguintes:

e Torre com roldana e sarilho;

e Tubo de revestimento em aco com didmetro nominal interno de 67
mm e didametro nominal externo de 76 mm;

e Haste de lavagem/penetracio em ago com didmetro nominal
interno de 25 mm e massa tedrica de 3,23 kg/m;

e Amostrador padrao de didametro externo de 50,8 mm e diametro
interno de 34,9 mm;

e (abeca de bater em aco;

e Trépano;

e Trado concha com (100 + 5) mm de diametro;

e Trado helicoidal com didmetro entre 67 mm e 73 mm;
e Medidor de nivel de agua;

e Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método
de ensaio.

3.2 - EXECUCAO DO ENSAIO

3.2.1 - PROCESSO DE PERFURACAO (DESCRICAO SUMARIA)

O processo de perfuracao foi iniciado com o emprego do trado até o nivel
de agua do subsolo ou inviabilidade de avanco com sua utilizacdo, ou seja,
avangos inferiores a 50 mm apoés 10 min de operagdo. A partir desse ponto a

perfuracao prosseguiu por lavagem e emprego do trépano.
Gleybber Ghiottg Limg'de Meneze
Engenhelod Civil
OBEA 3/D
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3.2.2 - AMOSTRAGEM

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do
amostrador padrao. As amostras colhidas foram acondicionadas em recipientes
proprios hermeticamente fechados e foram encaminhados para identificagao
tactil-visual.

3.2.3 - ENSAIO DE PENETRACAO DINAMICA

Os indices de penetracdo foram obtidos pela cravagao do amostrador
padrao através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de
ferro de 65 kg da altura de 0,75 m, até se atingir a penetracdo de 0,45 m,
anotando-se o numero de golpes necessario a cravagao de cada 0,15 m do
referido amostrador padrao, ou conforme orientagao da Norma Brasileira NBR
6484 /FEV 2001.

3.3 - OBSERVACAO DO NiVEL DE AGUA FREATICO

Foram realizadas determinacdes do nivel d’agua fredtico conforme o
método de ensaio da Norma Brasileira NBR 6484/FEV 2001. Os resultados
dessas determinagoes estao apresentados nos perfis de sondagem em anexo.

3.4 - PROFUNDIDADE DAS PERFURACOES
A profundidade das penetragdes, para todos os furos, foi estabelecida
pela contratante.

3.5 - APRESENTA(;AO DOS RESULTADOQOS
Locacao das Sondagens

A quantidade de sondagens foi definida pela contratante assim como
suas posicoes dentro da area estudada.

Nivelamento Altimétrico

Apo6s a demarcacao dos locais de cada sondagem, foi realizado no
nivelamento altimétrico de todos os pontos. Nas planilhas de sondagem
apresentadas em anexo encontram-se as cotas de cada sondagem, assim como

as coordenadas UTM coletadas por GPS.
Gleybber Ghiotto Lima de Mene;

. i . Engenheiro Civil
Perfis Individuais CREA ES 36543/D

Os perfis individuais dos furos de sondagens estio apresentados em
anexo e conta com todas as informacdes coletadas em campo. Conforme pode-

.
RUA PASTOR RAMOS AGUM - PRAIA DE MAROBA - PRESIDENTE KENNEDY/ES ,
(28) 3535-4113 | jordaoconstrucoes@bol.com.br \J\',x\?_'
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se observar nos perfis individuais, a quantldade total de 7 (sete) sondagens
perfaz 143,00 m perfurados.

4 - COORDENADAS DOS FUROS DE SONDAGEM

NOME LONGITUDE X LATITUDE Y PROFUNDIDADE (m) | NIVEL D’AGUA (m)
SP-01 293,281.52 7,654,544.19 20.45 1,37,
SP-02 293,295.72 7,654,532.19 19.30 1.58
SP-03 293,277.18 7,654,519.47 20.45 1.56
SP-04 293,307.97 7,654,521.45 21.45 1.52
SP-05 293,295.54 7,654,475.89 20.45 1.59
SP-06 293,351.59 7,654,486.10 20.45 1.53
SP-07 293,229.78 7,654,478.99 20.45 1.58
DATUM: SIRGAS 2000 PROJECAO: UTM ZONA 24K

5 - DIAGRAMA E TABELA

Diagrama utilizado para a classificagao textural e tabela para a
classificagao das particulas segundo seus diametros equivalentes, de acordo
com a escala granulométrica - NBR 6502/95.

ARGILA
Fragdo Limites (mm)
Matacéo 1000 - 200
Pedra-de-mao 200-60
Pedregulho 60-2
Areia Grossa 2,00-0,60
Areia média 0,60-0,20
Areia fina 0,20-0,06
Silte 0,06 - 0,002
Argila <0,002 i
]
G|eybbergf:2§ﬂ3?i:§§;::m
6 - ANEXOS %ﬂ
, I
RUA PASTOR RAMOS AGUM - PR.AIA_DE MAROBA - PRESIDENTE KENNEDY/ES A }“
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ANEXO 1

RESULTADOS

otto
Gleybbe gmgﬂm“
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@ Revestimento (Rev.): 2%"|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua:

1.37 m %

JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
F0=PAG,. | Sondagem de Reconhecimento a Percussio SP-001
IR F0 Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy i 1/2
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Data 02/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 03/05/2018
5 Al Externo:  2"|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 6.26 m | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
s Interno: 13" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 1.50 m| Inicio 10min | 20 min | 30 min

Perfuragao: CA-Circulagio de Agua TC-Trado Concha

Coordenadas: X 293,281.52 m; Y 7,654,544.19 m; Z 24S; SIRGAS2000

N¢ de Golpes

: |Rev. /| Ensaio | “pgneiracao | E [R€SiSténcia & Penetragao x Profundidade| rof B .
g Perf. | SPT Gocm) | @ et 203 F(’n?)‘ Classificagao do Material
M |12 |1em 2e:|S| 0 10 20 30 40 50
r 0 e 0.00
& : Aterro de silte arenoso, cor vermelho
Rl [7|on] 16 | 20 ||| 1 0.90
= w Areia fofa média, cor amarela
8 — Sl8|1(17| 19 | 28 2 2.10
®
8 9(13/16| 22 | 29 3 Areia média compacta, cor preta
8
S 3.85
EE— 2521\ - | 46 |[21/15 4 ;
3
- 111|2] 2 3 5
2|12|3| 4 5 |cfl 6
S
(=]
Areia média argilosa, cor cinza
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S| [2[3|3] 5 | 6 |g||11
0
2l3la| s - 12 Areia fina siltosa, cor cinza
114(4| 5 8 13
2|13(4| 5 | 7 14 -1 14.00
5(5(9| 10 14 15
Areia siltoargilosa pouco arenosa, cor
6l6l/9| 12 15 gf1e cinza e amarela
S
10{13|20| 23 33 17 i
= 17.36
1115/119| 26 | 34 18 g
Silte pouco arenoso, cor cinza %
10/14[18| 24 | 32 19 -
o
8 ddy |Z
S|7[8lt0] 15 | 18 20 : r /1. C/ 2° 0
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Maroba - Presidente Kennedy/ES i\ J ~ ’
8 . o Gleyl higtto Lima déMenezes > % / vj, e
Telefone: (28) 3535 4113 m@wl-cna ES 0365430 .
[0%f0 [ima de Menezes % SRR
Engenheiro Civil s of
CREA ES 36543/D AT



JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
d0%PAG,. | Sondagem de Reconhecimento a Percusséo SP-001
O TREEMES Y Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Pagina 212
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Pata 02/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 03/05/2018
T TR Externo: 2" | Altura de queda: 75 ¢m | Cota da boca do furo: 6.26 m | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 1.50 m| Inicio 10min | 20 min | 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2'%"|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 1.37m - - - -
Perfuragéo: CA-Circulagdo de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: X 293,281.52 m; Y 7,654,544.19 m; Z 24S: SIRGAS2000
. |Rev. /| Ensaio | "522-G0lpes | = |Resisténcia a Penetragao x Profundidade)
< Penetragdo | £ ° Prof. - 2 .
- | Perf. | SPT @0em) | & 1t g2 2e3e (m) Classificagao do Material
™ | o ool vom e[S 0 10 20 30 40 50
— & (7810 1 r— ’ .
§ 6| 18 = 7 / = 20,45 Silte pouco arenoso, cor cinza
: LIMITE DE SONDAGEM
al|21 Obs.: SP-01 Paralizado em atendimento
e a especificagao da fiscalizagao.
(furo cotado).
22 Sondador: Adenilton de Oliveira Souza
23
24
25
sj26
§
27
28
29
30
g||31
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32
33
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35
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37 Gleybber Ghiotto Lima de Meneges
ngenheire Civil
CREA ES 36543/D
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Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Maroba - Presidente Kennedy/ES | Resp. Técnico -~ §ﬁ o0 d}a W/ \2} 5;
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
J0rRAp Localizacao de Sondagem 1:2,104.27
O 1Ric s Loy Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Pagina 1
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Data 02/05/2018
Local: Jaqueira - Presidente Kennedy/ES, Presidente Kennedy/ES-ES 02/05/2018
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1 SP-001 |X 293,281.52 m; Y 7,654,544.19 m; Z 24S; SIRGAS2000; Cota 6.26 Mg [ /. . .
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Marobé - Presidente Kennedy/ES | Resp. Tecnico gf
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e “JOKDE A JORDAO CONSTRUGOES LTDA EPP

( NSTRUC OES I{TDA CNPJ: 35.981.133/0001-70
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy s n
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Data 0g/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 09/05/2018

@ Amostrador
Interno:  1%" | Peso (PP):

@ Revestimento (Rev.): 212" |Escala vertical:

Externo: 2" |Altura de queda: 75 cm

Cota da boca do furo:
65 kgf | Revestimento:
1:100 | Nivel d'agua:

6.33 m | Ensaio de Avango por Circulagao de Agua
4.80m 10min | 20 min | 30 min
1.58 m - - | - -

Inicio

Perfuragdo: CA-Circulagéo de Agua TC-Trado Concha

Coordenadas: X 293,295.72 m; Y 7,654,532.19 m; Z 24S; SIRGAS2000

_(

O |7]9l12 16 | 21

8
— w
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o2 /10/13|15 23 28
(] o™
=
w
= 12|18{21| 30 39
[ |
e}
2
g 11| 2 | 2
E
§ 111]12| 2 3
1|12]2 3 4c
=1
o
2|13|13| 5 6
3|34 6 7
2123 4 5
213|13] 5 6
<
o

-5.00

-10.00

10/14{19| 24 33

14|25 - | 39 |25/15

19.00

.| Rev. /| Ensaio %:Te%’;%g EResisténciaaPenetragéo x Profundidad Prof )
S| Pert. | SPT (oem) | & 1e2t 20e 3 (m)' Classificagao do Material
(M) |14 o0 g/ oo 202G 0 10 20 30 40
0.00

RS 13.15

- 15.90

“119.30

Aterro de silte poucoargiloso, cor
vermelho

1.10

Areia média, cor cinza

Areia média argilosa, cor cinza

Areia grossa pouco argilosa, cor cinza

Silte pouco arenoso, cor amarelo

Areia média pouco argilosa, cor cinza

/LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralizado em atendimento a
especificagao da fiscalizagao

(furo cotado). o
(S_’ond?i?r. Adeymyton de Oliveira Souza

A 1S To
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Marobé - Presidente Kennedy/ES Resp. Técnico = ke & - ’ B
Vbbel 0 Lima $WMZ% Q Y .
Gleybber Ghiotto Lima de Menezes 5 7 z
Engenheiro Civil o &
CREA ES 36543/D O s N
Sreut

~CONFORME NBR 6484:2001

z



JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
. ~ Escala
R Localizagido de Sondagem 12,1042
W1R1C Qs Lioa Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy T 17
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Data 08/05/2018
Local: Jaqueira - Presidente Kennedy/ES, Presidente Kennedy/ES-ES 08/05/2018

Barreto (Bérreléo_‘)‘w;

EPT

1 SP-002 X 293,295.72 m; Y 7,654,532.19 m; Z 24S; SIRGAS2000; Cota 6.33m [l . ¢, o %7
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Maroba - Presidente Kennedy/ES | Resp- Técnico A
e % . — Gleybber Ghiottg Lima de Menezés  * g fl
Telefone: (28) 3535 4113 Engenheiro Civil - CREA ES 036543/D 2/
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
F0=PAp.. | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
S TRECUES MIPY Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy i 1/2
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Daia 05/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 08/05/2018
& Amobinadiar Externo: 2" |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 6.33 m | Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
Interno: 1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 7.00 m| Inicio 10min | 20 min | 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2'2"|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 1.56 m - - - -
Perfuragao: CA-Circulagao de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: X 293,277.18 m; Y 7,654,519.47 m; Z 24S; SIRGAS2000
. | Rev. /| Ensaio %é’% E [Resisténcia a Penetragéo x Profundidade p. ¢
2| Perf. | SPT | “aoom | g 1928 210 30 e Classificagdo do Material
(M 144 o0 30| ez 2e2|S| 0 10 20 30 40 50
l 0 0.00
Aterro silte pouco arenoso, cor
& vermelho
= 4|5|7( 9 12 s 1.10
IS
=18
5 S (8|14 19 | 25
I
@
é 5|9(10] 14 19
Ire)
3
g PP - | - |PP/55| -
e 55
@ Areia média, cor cinza escura
= 1|1 2/46 | 1/22
24(22
1012 2 3 g
o
] 2 2
1(2|3| 3 5
8.30
2(2|2| 4 4
Argila pouco arenosa, cor cinza
12|12 3 4
S| [2]|3(3] 5 6 |g
< Argila arenosa, cor cinza e vermelha
2|2|13| 4 5 12.00
1(2|2| 3 4 Areia grossa pouco argilosa, cor cinza
2|12|3| 4 5 14.21
3|3|4| 6 7
Silte pouco arenoso, cor cinza e amarelo
3(4|5| 7 9 |e
D_
g
5(8(10 13 18 17.15
6(7(8| 13 | 15 g
Silte argiloso pouco arenoso, cor cinza %
716(8| 13 14
RRE-RY
8 s i
—gl7lolel 16 | 21 | 20 \ (‘17 Un// S -
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Maroba - Presidente Kennedy/ES %/ > g 78
. Gleybber Ghieitt adeMe o A |Z
Telefone: (28) 3535 4113 Engenhe.m CMI "CREA ES 036543/ o 3

Gleybber Ghiotto Lima de Menezes

Engenheiro Civil
CREA ES 36543/D
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
FORRAG,. | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
WIREEYE M9 Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Pagina 2/2
Obra: Projeto Creche de Jaqueira bata 05/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 08/05/2018
o iiaadr Externo: 2" |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 6.33 m | Ensaio de Avango por Circulagao de Agua
Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 7.00 m| Inicio 10 min | 20 min 30 min
© Revestimento (Rev.): 2'2"|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 1.56 m - - - -
Perfuragéo: CA-Circulagao de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: X 293,277.18 m; Y 7,654,519.47 m; Z 24S; SIRGAS2000
.| Rev. /| Ensaio | "poe boles | £ Resisténcia & Penetragao x Profundidade] p,
S| Perf. | SPT (Goem) | & e 20e3t (m). Classificagdo do Material
(M |12t oo e 2e/S] 0 10 20 30 40 50
— 7912 21 2 —
= 16 | ) \ \ T Silte argiloso pouco arenoso, cor cinza
& 20.45
LIMITE DE SONDAGEM
g| 21 Obs.: SP-03 Paralizado em atendimento
w a especificagao da fiscalizagao
' (furo cotado)
22
Perda total da 4gua na profundidade
03 3.80m.
Sondador: Adenilton de Oliveira Souza
24
25
2 26
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27
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29
I 30
= 31
&
I 32
33
I 34
35
g I 36
%
37
38 3
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0 | CP fn & B
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Maroba - Presidente Kennedy/ES | Resp. Técnico Gleybber Ghiotto'| -UU:;‘Ma s g/ // g
. ybber Ghiotto/lima nezes 7 Zzr
Telefone: (28) 3535 4113 Engenheire’Civil - CREA ES 036543/D . 3~
. o) o
Gleybber Ghiotto Lima de Menezes Y3 1R0C

Engenheiro Civil
CREA ES 36543/D



Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Obra: Projeto Creche de Jaqueira
Local: Jaqueira - Presidente Kennedy/ES, Presidente Kennedy/ES-ES

JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
. Localizagdo de Sondagem FecR 1.2,104.27
Pagina 11

Daia 05/05/2018

05/05/2018

1 -‘7 SP-003 I X 293,277.18 m: Y 7,654,519.47 m; Z 24S; SIRGAS2000; Cota 6.33 m (][?
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Marobd - Presidente Kennedy/ES Reep. Téonico

Gleybber GhiottdLima de Menezes

Telefone: (28) 3535 4113 Engenheiro Civil  CREA ES 036543/D Oy el

Gleybber Ghiotto Lima de Menezes

Engenheiro Civil
CREA ES 36543/D



JOKDAO" L JORDAO CONSTRUGOES LTDA EPP _
GIUNSTRUCNIES LIDA CNPJ: 35.981.133/0001-70  FG.2/5:497) &

BOLETIM DE SONDAGEM

Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES

|Loca!: Presidente Kennedy/; E%ﬂﬂﬁf},@)ﬂ Hbra: @4¢5ﬁ /: p]/‘lj M;’@ﬁ=
Data Inicio: ﬁrﬂ%lx lTérrnino &g Of.r? et b y/ Final:
Sondagem: Sﬁ Q "
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
F072AG..| Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-004
WIRECHE VP4 Gliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Pagina 1/2
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Data 03/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 05/05/2018
2 AmoSirador Externo:  2"|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 6.19 m | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 5.00m| Inicio 10min | 20 min | 30 min
@ Revestimento (Rev.): 22" |Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 1.52 m - - - -
Perfuragdo: CA-Circulagao de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: X 293,307.97 m; Y 7,654,521.45 m; Z 24S; SIRGAS2000
.| Rev. /| Ensaio N;—ecf——ﬁ:;% E [Resisténcia a Penetragao x Profundidad Prof
S| Perf.| SPT | "“zoem |g@ 12 23 oy Classificagdo do Material
(M) |14 o0 ez 2e/S| 0 10 20 30 40 50
— 0.00
Aterro silte pouco arenoso arenoso, cor
cinza e vermelho
2| [2/4]6| 6 | 10 |g
= w0
sl-8le|al4 14 | 22
= o~
8 Areia, cor cinza escura
2 7110Q19| 17 |29/15
3 0
w
2
S PP - | - |PP/50| -
& % Areia fina siltosa, cor cinza
i 101|249 | 1/22
27122 Areia grossa siltosa, cor cinza
1/1|2| 2 3 |g
=
1123 3 5
Areia média argilosa, cor cinza
2(2(3| 4 5
1(2(2 3 4
2|13|3 5 6
S| |2]3|4| 5 7 |8
2 Areia grossa pouco argilosa, cor cinza e
amarela
2|44 6 8
2|33 5 6
4(6(8| 10 14
4719 11 16
Argila pouco arenosa, cor cinza e
amarela
5/8(10 13 18 |8
o
6|9 |15 15 24
6|79 13 16 5
Areia siltosa Silte e areia grossa, cor §
cinza g
5/6(5| 11 1
NER-] To E
A z
o o ¥ (", W
—| Jajajs| 7 | 9 | §20 ¢ _— QL bfr /5 gl
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Marob - Presidente Kennedy/ES | fesp- Técnico SOAOUVA Y 2 TE
. Gleybbef Ghigtto Lima de Menezes A4z
Telefone: (28) 3535 4113 Engenheiro Civil - CREA ES 036543/D ©, ~I3
F, PN
Gleybber Ghiotto Lima de Menezes ™~
Engenheiro Civll \3'
CREA ES 36543/D A



JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18

F0RPAG Sondagem de Reconhecimento a Percusséo SP-004

BHR1c Qs Loy Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy i 2/2
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Data 43/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 05/05/2018

@ Amostrador

Externo: 2" |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo:
Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento:
@ Revestimento (Rev.): 2%2"|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua:

6.19m
500 m
1.52m

Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua

Inicio 10 min 20 min 30 min

Perfuragéo: CA-Circulagao de Agua TC-Trado Concha

Coordenadas: X 293,307.97 m; Y 7,654,521.45 m; Z 24S; SIRGAS2000

Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Maroba - Presidente Kennedy/ES
Telefone: (28) 3535 4113

[ Rev. /| Ensaio | N2 Golbes [ = Resistencia & Penetragéo x Profundidade
< enetragéo | = Prof. e ;
S| Perf.| SPT (Goem) | & g2 2138 (m) Classificagao do Material
(M) 140 20 30| 13020 2003 C| 0 10 20 30 40 50
314|5| 7 9 120 N,
E = = Areia siltosa Silte e areia grossa, cor
Sl7|8|9| 15 | 17 (8|21 cinza
~ % “=2121.45
J I e LIMITE DE SONDAGEM
22 Obs.: Paralizado em atendimento a
especificag@o da fiscalizagéo.
(furo cotado)
23
Perda total da agua (betonita) com
24 4.,00m (furo revestido.
Sondador: Adenilton de Oliveira Souza
25
826
&
27
28
29
30
8|31
&8
32
33
34
35
8)36
8
37
g ST o
38 & 3
S 1
-'4”,“7 “". T
40 ~ _{J r 4
Resp. Técnico N

Gle:

ybbe
Engenheiro Civil./ CREA ES (36543/D

r Ghiotfo Lima zes

CONFORME NBR 6484:2001

Gleybber Ghiotto Lima de Menezes \
Engenheire Civil o
CREA ES 36543/ W



JORDAO CONSTRUCOES LTDA

0002/18

Localizacao de Sondagem

Escala
1:2,104.27

Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

Pégina 1 “

Obra: Projeto Creche de Jaqueira
Local: Jaqueira - Presidente Kennedy/ES, Presidente Kennedy/ES-ES

Datla 43/05/2018
03/05/2018

Estadio Bf?;rj

Barretol(Barre

VIS
g
o a/t/
1 SP-004 ]x 293,307.97 m; Y 7,654,521.45 m; Z 24S; SIRGAS2000; Cota6.19m ~J [ N, % 2104
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Marobé - Presidente Kennedy/ES | Resp- Técnico St G e KN
. eybber 0 Lima es ug
Telefone: (28) 3535 4113 Engenheiro Civil - CREA ES 036543/D
(
Gleybber Ghistto Lima de Mene. 25 1
Engenheiro Civil QO o

CREA ES 36543/0
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
J0=PAH Sondagem de Reconhecimento a Percussio SP-005
stidc Qs Lros Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e 12
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Data 09/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 11/05/2018
@ Amostrador Externo: 2" | Altura de queda: 75 ¢cm | Cota da boca do furo: 6.30 m | Ensaio de Avango por Circulagao de Agua
: Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 430 m| Inicio 10min | 20 min | 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2" |Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 1.59 m - - - -

Perfuragao: CA-Circulagéo de Agua TC-Trado Concha

Coordenadas: X 293,295.54 m; Y 7,654,475.89 m; Z 24S; SIRGAS2000

.| Rev. /| Ensaio E;—deﬂeﬁ E Resisténcia a Penetragao x Profundidad
< enetracdo | = ; Prof S .
:| Perf. | SPT 0cm) | @ 19 g 28 21 38 Classificagdo do Material
Zlm) ( 3 e . | (m)
18 29 381920 243 |C| 0 10 20 30 40
r 0 0.00
o 4|5(7| o 12 2 1 Aterro silte pouco arenoso, cor vermelho
w
=] P 1.70
é‘ =t :\3‘ 1120/23| 31 43
3
© Areia média, cor marrom escura
é 7|15|14| 12 9 3
=] &
3 PP - - |PP/15| - 4 3.90
E
2]
e 112(2| 3 4 5
Argila siltosa, cor cinza clara
112(3| 3 5 6
8
o
2(2|6| 4 8 7
7.30
1/2|3]| 3 5 8
Argila arenosa, cor cinza
2(2/3| 4 5 9
1(1]2]| 2 3 10 1 10.00
S| (2|23 4 5 |g||11
o . . ;
' Areia grossa argilosa, cor cinza
2(3|3| 5 6 12
2|12(3| 4 5 13 13.20
1(2/3| 3 5 14
314(7| 7 11 15 . .
Argila arenosa, cor cinza e amarela
91724 26 | 41 |gf16
e
4/5(6/ 9 | 11 17
74—417.30
6717 13 | 24 18 g
Areia grossa pouco argilosa, cor cinza |
7(11(15] 18 26 19 S, %
8 J18To E
“gla/5l6] 9 | 11 20 - A A Ly < Lo e
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Marobé - Presidente Kennedy/ES | Resp. Técnico WU\J\ o g g Q
; Gleyl hiblto Lima de zes > L/f YA =
Telefone: (28) 3535 4113 Engenheiro Civil - CREA ES 036543/0° 18
Gleybber Ghioo Lima de Mensges 4, | < |
- Engenheiro Civil o o
CREA ES 36543/p LN



FOT R0 Lo

Obra: Projeto Creche de Jaqueira
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES

Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-005
Pagina 2/2

Data 9/05/2018
11/05/2018

@ Amostrador

Externo: 2" |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo:
Interno: 13" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento:
@ Revestimento (Rev.): 22" Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua:

6.30 m
430m

1.59 m

Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua

Inicio

10 min

20 min

30 min

Perfuragéo: CA-Circulagéo de Agua TC-Trado Concha

Coordenadas: X 293,295.54 m; Y 7,654,475.89 m; Z 24S; SIRGAS2000

<
z

Ensaio | “penetra
cao
SPT (30 cm)

18 2 38 1he2t 2030

N¢ de Golpes
Le2 2ed

0 10 20 30 40 50

Cota (m)

Resisténcia a Penetragdo x Profundidade

Prof.
(m)

Classificagao do Material

21

|22

23

|24

-15.00

-20.00

-25.00
—— EE————— == - ——. ) =1
R 2 g

6| 9 1 |20 ’// . :«i

20.45

Areia grossa pouco argilosa, cor cinza

clara

LIMITE DE SONDAGEM
Obs.: SP-05 Paralizado em atendimento

a especificagdo da fiscalizagéo.

(furo cotado).
Sondador: Adenilton de Oliveira Souza

Engenheire Civil
CREA ES 36543/D

33
34
35
g 36
8
37
38
g ST o
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40 | co .. ¢y o .%/:U
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Maroba - Presidente Kennedy/ES | Resp- Técnico = %W}:e :‘gg %
. ybber o/Lima enézes TPV
Telefone: (28) 3535 4113 Engenheiro Civil - CREA ES 036543/D Rugt*
Gleybber Ghiotto Lima de Menezes

&,

CONFORME NBR 6484:2001



JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
. ~ Escala
052G Localizacao de Sondagem “1:2,104.26
075 Ri¢ Qs Lo Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e n
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Pata 09/05/2018
Local: Jaqueira - Presidente Kennedy/ES, Presidente Kennedy/ES-ES 09/05/2018

'
stadio Bcry}
arreto)( arretao)

OfF

FERENENG
.

Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Maroba - Presidente Kennedy/ES
Telefone: (28) 3535 4113

a de Mengzes

Gleybber Ghigfio Li

N4'STo
;-\ "_’
c 2/
1 SP-005  |X293,205.54 m; Y 7,654,475.89 m; Z 24S; SIRGAS2000; Cota 630 m N ol
Resp. Técnico K ke

Engenheiro Civil - CREA ES 036543/D

Gleybber Ghiotte Lima de Menezes

Engenheire Civil
CREA ES 36543/D
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' . BO!EFIM DE SONDAGEM
' Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES N
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
F052A0, | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-006
WIRUCUES MY Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy i 1/2
Obra: Projeto Creche de Jaqueira bata 9/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 11/05/2018
& Amestrados Externo:  2"|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 6.24 m | Ensaio de Avango por Circulagao de Agua
Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 430 m| Inicio 10min | 20 min | 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2'2"|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 1.583 m - - - -
Perfuragao: CA-Circulagéo de Agua TC-Trade Concha Coordenadas: X 293,251.59 m; Y 7,654,486.10 m; Z 24S; SIRGAS2000
. | Rev. /| Ensaio %% E [Resisténcia a Penetragao x Profundidade| p ¢
S| Per. | SPT | “soem | @ 1e2 2103 ) Classificagdo do Material
(M) |40 0 g1/ 1062 2o (S| 0 10 20 30 40
10 = 0.00
Aterro de silte pouco arenoso com
© 2137l 5 10 5 1 porcentagem de laterito, cor vermelho
— w0 1.30
= o
8%9101419 24 33
- o
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& 41514 8 9 Areia média, cor escura
8
g 101]-| 253 | 1/22
- 31|22
=i 1]2(2| 3 4 1 5.00 ==

4 6.15

Argila siltosa, cor cinza

Areia média argilosa, cor cinza

e %

4 9.70

c".
2112.00

Areia grossa pouco argilosa, cor cinza

Areia grossa argilosa, cor amarela
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Silte pouco arenoso, cor cinza
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Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Marobd - Presidente Kennedy/ES | Resp- Técnico Sisikis A 5 M2
. eybber ma de Mefiezes "Rycet® [Z
Telefone: (28) 3535 4113 Engenheiro Civil - CREA ES 036543/D 8
Gleybber Ghiotto Lima de Menezes

Engenhairo Civil \S—

CREA ES 36543/D \"\,\!"



Engenheire Civil
CREA ES 36543/D

JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
F07PAG.. | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-006
WIRUCUIES BT9% Gliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy s 2/2
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Data 9/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 11/05/2018
2 Amokirador Externo: 2" |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 6.24 m | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 430 m| Inicio 10min | 20 min | 30 min
@ Revestimento (Rev.): 2%"|Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 1.53 m - - - -
Perfuragéo: CA-Circulagao de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: X 293,251.59 m; Y 7,654,486.10 m; Z 24S; SIRGAS2000
. Rev. /| Ensaio %%% £ Resisténcia a Penetragao x Profundidade Prof
S| Perf. | SPT | “(aoem | S 11g 8 ptp 3 m Classificagao do Material
(M) |44 0 30| 19e20 263#|/©| 0 10 20 30 40 50
— 8 |4[10[13] 14 | 23 20 | — : ;
S : [ = =l0045 Silte pouco arenoso, cor cinza
! LIMITE DE SONDAGEM
g| 21 Obs.: SP-06 Paralizado em atendimento
= a especificagao da fiscalizagéo.
(furo cotado).
22 Sondador: Adenilton de Oliveira Souza
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18

2 - Escala
JORRAG Localizacao de Sondagem 1:2,104.26
IRV Y Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy o 11
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Pata 09/05/2018
Local: Jaqueira - Presidente Kennedy/ES, Presidente Kennedy/ES-ES 09/05/2018

.
Estadio Eery;'

Barreto!(Barretao)

']

L

SP-006  |X293.251.59 m; Y 7,654,486.10 m; Z 24S; SIRGAS2000; Cota 6.24 m (] | e, Y
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Marob4 - Presidente Kennedy/ES "¢
Telefone: (28) 3535 4113 Engenheiro Civil - CREA ES 036543/D

Resp. Técnico

Gleybber Ghiptio/{ima de Menézes Clpe
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Engenheiro Civil Y N
CREA ES 36543/D N
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
d0=PAG,.| Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-007
VY Glignte: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy i 1/2
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Data 45/05/2018
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES 16/05/2018
& Adsirades Externo: 2" |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: 6.17 m | Ensaio de Avango por Circulagao de Agua
Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento: 3.00m| Inicio 10min | 20 min | 30 min
@ Revestimento (Rev.): 22" |Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua: 1.58 m - - - -
Perfuragao: CA-Circulago de Agua TC-Trado Concha Coordenadas: X 293,229.78 m; Y 7,654,478.99 m; Z 24S; SIRGAS2000
.| Rev. /| Ensaio %—BS:;% € Resisténcia a Penetragéo x Profundidade Prof
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA

0002/18 |

Sondagem de Reconhecimento a Percusséao

SP-007

Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Obra: Projeto Creche de Jaqueira
Local: Jaqueira, Presidente Kennedy-ES

Pagina

2/2

Dala 15/05/2018
16/05/2018

Externo:  2"|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo:

@ Amostrador

Interno:  1%" | Peso (PP): 65 kgf | Revestimento:

@ Revestimento (Rev.): 2'%" | Escala vertical: 1:100 | Nivel d'agua:

3.00 m

6.17 m | Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua
Inicio 10 min | 20 min [ 30 min

1.58m| - - - -

Perfuragdo: CA-Circulagao de Agua TC-Trado Concha

Coordenadas: X 293,229.78 m; Y 7,654,478.99 m; Z 24S; SIRGAS2000

: | Rev. /| Ensaio N;;,';S:g'ﬁos E [Resisténcia a Penetragao x Profundidade Prof
3| Pert.| SPT | “aocm | = 1o g3 (m)’ Classificagdo do Material
(mL 1% 28 38| {8g2t pagge 3 0 10 20 30 40 50
— 5/8(11 1 19 2
§ . 0 o T 20,45 Silte pouco_argiloso
’ LIMITE DE SONDAGEM
o
a2 Obs.: SP-07 paralisado em atendimento
T a especificagéo da fiscalizagao.
(furo cotado).
22 Sondador: Adenilton de Oliveira Souza
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JORDAO CONSTRUCOES LTDA 0002/18
. ~ Escal
P Localizacio de Sondagem "1:2,104.26
05 Rtc s Lron Cliente: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy Pégina "
Obra: Projeto Creche de Jaqueira Data 45/05/2018
Local: Jaqueira - Presidente Kennedy/ES, Presidente Kennedy/ES-ES 15/05/2018
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1 SP-007 ‘X 293,229.78 m; Y 7,654,478.99 m; Z 24S; SIRGAS2000; Cota 6.17 m ~2 1 r o]
Rua Pastor Ramos Ogum - Praia de Maroba - Presidente Kennedy/ES | fesp. Técnico ¥ T Ruetk®
. Gleybber Ghigifo Lifna de Menezés ue
Telefone: (28) 3535 4113 Engenheiro Civil - CREA ES 036543/D

Gleybber Ghiotto Lima de Menzies =y
Engenheiro Civil \\
CREA ES 36543/D X



ANEXO 2

RELATORIO FOTOGRAFICO

Gleybber Ghiotto Lima de Menezes

Engenheiro Civil
CREA ES 36543/D
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RUA PASTOR RAMOS AGUM - PRAIA DE MAROBA - PRESIDENTE KENNEDY/ES ¥

(28) 3535-4113 | jordaoconstrucoes@bol.com.br ) \
N}
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FOTO 02 — AMOSTRAS E BOLETIM DE CAMPO SP-01
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FOTO 04 — AMOSTRAS E BOLETIM DE CAMPO SP-02
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Gleybber Ghiotto Lima de Men
Engenheiro Civil Q
CREAES36543D
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RUA PASTOR RAMOS AGUM — PRAIA DE MAROBA — PRESIDENTE KENNEDY/ES
(28) 3535-4113 | jorddoconstrucoes@bol.com.br
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- FOTO 05 — EXECUCAO DA SONDAGEM SP-03
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FOTO 06 — AMOSTRAS E BOLETIM DE CAMPO SP-03

RUA PASTOR RAMOS AGUM — PRAIA DE MAROBA — PRESIDENTE KENNEDY/ES
(28) 3535-4113 | jordaoconstrucoes@bol.com.br Gleybber Ghiotto Li Menezes.

Engenheiro Civil \
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FOTO 08 — AMOSTRAS E BOLETIM DE CAMPO 5P-04 ¢

RUA PASTOR RAMOS AGUM — PRAIA DE MAROBA — PRESIDENTE KENNEDY/ES
(28) 3535-4113 | jordioconstrucoes@bol.com.br

Gleybber Ghiotto'Lima de Me...._
Engenheiro Civil %
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FOTO 09 — EXECUGAO DA SONDAGEM SP-05

FOTO 10— AMOSTRAS E BOLETIM DE CAMPO SP-05 L

RUA PASTOR RAMOS AGUM — PRAIA DE MAROBA — PRESIDENTE KENNEDY/ES

(28) 3535-4113 | jordioconstrucoes@bol.com.br Gleybber Ghiotto Li :
Engenheifo
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FOTO 11 - EXECUCAO DA SONDAGEM SP-06

FOTO 12 — AMOSTRAS E BOLETIM DE CAMPO SP-06
Gleybber Ghiotto Lima e Menezes
Engenheiro Civil b
CREAES36543/D 1Y

RUA PASTOR RAMOS AGUM — PRAIA DE MAROBA — PRESIDENTE KENNEDY/ES
(28) 3535-4113 | jordaoconstrucoes@bol.com.br
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FOTO 14— AMOSTRAS E BOLETIM DE CAMPO SP-07

RUA PASTOR RAMOS AGUM — PRAIA DE MAROBA — PRESIDENTE KENNEDY/ES

(28) 3535-4113 | jorddoconstrucoes@bol.com.br
Engenheiro Civil
CREA ES 36543/D
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MAPA DE LOCALIZACAO DO MUNICIPIO

RUA PASTOR RAMOS AGUM — PRAIA DE MAROBA — PRESIDENTE KENNEDY/ES Gleybber Ghiotte Lima de Mené'ég\k
\)

(28) 3535-4113 | jordioconstrucoes@bol.com.br Engenheiro Civil
CREAES 36543/p Q"
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LOCALIZACAO DOS FUROS

NOME LONGITUDE X LATITUDE Y PROFUNDIDADE (m) NIVEL D’AGUA (m)
SP-01 293,281.52 7,654,544.19 20.45 1.37
SP-02 293,295.72 7,654,532.19 15.30 1.58
SP-03 293,277.18 7,654,519.47 20.45 1.56
SP-04 293,307.97 7,654,521.45 21.45 1.52
SP-05 293,295.54 7,654,475.89 20.45 1.59
SP-06 293,351.59 7,654,486.10 20.45 1:53
SP-07 293,229.78 7,654,478.99 20.45 1.58
[) ¢ P
| A 2D iy gaan
7 7/ Ny a5
Responsavel técnico Elaboragdo
P
Gleybber Ghiotto Lima de Menezes Max Marcondes Lemos Costa J\'8To

Eng® Civil CREA ES 036543/d Eng® Civil CREA ES 042508/D

RUA PASTOR RAMOS AGUM — PRAIA DE MAROBA — PRESIDENTE KENNEDY/ES
(28) 3535-4113 | jordioconstrucoes@bol.com.br
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ES LTDA

ANEXO 3

Anotacao de Responsabilidade Técnica

S e Menes
olima |

f iro Civil

’ o et
RUA PASTOR RAMOS AGUM - PRAIA DE MAROBA - PRESIDENTE KENNEDY/ES \ )

(28) 3535-4113 | jordioconstrucoes@bol.com.br \,V\\"_'



Pagina 11
) i e ; ART de Obra ou Servigo
ey e s sawrr . CREA-ES 0820180053009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe

1. Responsavel Técnico
- GLEYBBER GHIOTTO LIMA DE MENEZES

. Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0813682029
Registro: ES-036543/D
2 Empresa contratada: JORDAO CONSTRUGOES LTDA EPP Registro: 2289
i 2. Dados do Contrato
- Contratante: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CPFICNPJ: 27165703000126
~ Rua: RUA ATILA VIVACQUA Ne: 79
Complemento: ) CEP: 29350000
~ Cidade: PRESIDENTE KENNEDY UF: ES Bairro: CENTRO
Telefone:
Contrato: 000083/2018 N° do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorarios: R$221.842,82 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
— 3. Dados da Obra/Servigo
Rua: RUA ATILA VIVACQUA Ne: 79
Complemento: Bairro: CENTRO Quadra Lote
Cidade: PRESIDENTE KENNEDY UF: ES CEP: 29350000
Data de inicio:  11/04/2018 Prev. Término:  15/04/2019 Coord. Geogr.:
Proprietario: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CPF/CNPJ:27165703000126
4. Atividade Técnica
P Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): 0 Dimensao/Quantidade: 3460 Unidade de medida: M
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 36 - 8,1 - EXECUGAO DE OBRA
i PARTICIPAGAO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAQ
- NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 5107 - SONDAGEM GEOLOGICA/GEOTECNICA

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 2001 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apbds a conclus&o das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes

- ART DE EXECUGAQ DO SERVIGO DE SONDAGEM PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, QUE COMPREENDE UM TOTAL EM CONTRATO DE 3460,00 M DE
ENSAIO SPT E 6762,00 M DE DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO. SERVIGO FOI CONTRATADO ATRAVES DO PROCESSO 02504212017, QUE DETERMINA O LOCAL
DOS FUROS NO MUNICIPIO, COM ORIGEM NA CONCORRENCIA N° 000009/2017

—— 6. Declaragoes

& Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo espe
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>
——7. Entidade de classe 9. Informagdes
- SEE - SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE ENGENHEIROS . A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA,
— B.Assinaturas * A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
- G . de de * A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade

do profissional e do contratante com o objetivo de
documentar o vinculo contratual.

www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br

—

. Valor ART: R$ 21854 RegislMZJIUSQD‘IS Data de pagamento: 23/05/2018 Valor Pago: RS 21854 Nosso Numero: 140000000001458499

~ Engenheiro Civii
CREA ES 36543/D



